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Czyszczenie i konserwacja wyktadzin kauczukowych Artigo PRO (Kayar, ND-UNI,
Granito, Grain, ND-NAT, Kayar LL, Screed Eco)

Innowacyjne wzmocnienie powierzchni wyktadzin kauczukowych Artigo PRO zwigksza ich
twardo$¢ oraz odpornosc na zuzywanie. Polimerowa warstwa PRO z siatkg UV utatwia
czyszczenie wstepne oraz codzienng i okresowg konserwacje wykfadziny, poniewaz nie
wymaga ona stosowania tradycyjnej warstwy srodka polerujgcego.

Wymagane jest zamontowanie skutecznego systemu wycieraczek stanowigcego pasywng
bariere dla brudu, np. mat i kratek, celem zmniejszenia ilosci wnoszonego brudu, piachu i
wilgoci do miejsc, w ktérych zamontowana jest wyktadzina.

Po zakonczeniu instalacji podtoge nalezy zabezpieczy¢ folig ochronng celem unikniecia
niepotrzebnych uszkodzenh podczas montazu dalszego wyposazenia i mebli lub
wykonywania innych prac.

Nalezy zawsze wyposazac nogi mebli w miekkie podktadki ochronne, aby unikng¢ zadrapan.
Podktadki ochronne muszg by¢ odpowiedniego rozmiaru, aby zapewnic roztozenie
obcigzenia na wiekszej powierzchni.

Wstepne czyszczenie po montazu

* Usuna¢ wszystkie luzne smieci, pyt i ewentualne resztki piasku miottg lub odkurzaczem.

+ Umyc¢ podtoge neutralnym detergentem za pomocg mopa lub urzadzenia kombi na
wiekszych powierzchniach.

* W przypadku mocniejszych zabrudzen zaleca sie czyszczenie posadzki za pomoca
niskoobrotowe] pojedynczej szczotki z naktadkg lekko Scierajgcg (naktadka czerwona w
skali 3M) oraz neutralnego detergentu badz lekko alkalicznego (w zaleznosci od rodzaju
zabrudzenia). Odkurzy¢ na mokro, wyptukac i pozostawi¢ do wyschnigcia.

+ Jezeli wymagany jest potysk mozna uzy¢ sprayu do polerowania i wysokoobrotowego
urzagdzenia z odpowiednig naktadkg. Prosimy sprawdzi¢ opis tych czynnosci w Artigo Spa.

Codzienne utrzymywanie czystosci

* Usung¢ z posadzki kurz, brud i plamy.

» Zamies¢ posadzke miotlg i wilgotnym mopem z mikrowtokien lub odkurzy¢ odkurzaczem.
Na wiekszych powierzchniach zaleca sie stosowanie urzagdzenia kombi z neutralnym
detergentem.

«  Slady zabrudzen i plamy usuwag lekko alkalicznym detergentem (rozcienczonym zgodnie
Z zaleceniami producenta).

Regularne utrzymywanie czystosci

Nalezy zapewni¢ codzienne utrzymywanie posadzki w czystosci myjgc jg wodg z neutralnym
detergentem.

* My¢ posadzke neutralnym detergentem za pomocg mopa lub urzgdzenia kombi na
wiekszych powierzchniach.

* Opcjonalnie mozna réwniez przeprowadzac okresowe czyszczenie i konserwacje na
sucho (czyszczenie sprayem/polerowanie sprayem) stosujgc urzgdzenie obrotowe z
odpowiednimi naktadkami. Predko$¢ urzgdzenia i rodzaj detergentu/srodka



konserwujgcego nalezy wybraé¢ w zaleznoséci od stopnia zabrudzenia i pozgdanego
potysku. Prosimy sprawdzi¢ opis tych czynnosci w Artigo Spa.

Okresowe utrzymywanie czystosci

Gdy standardowe utrzymywanie czystosci nie usuwa w petni zabrudzen, zaleca sie gtebsze
czyszczenie celem przywrdcenia pierwotnego wygladu wyktadziny.

Czysci¢ posadzke neutralnym detergentem badz lekko alkalicznym (w zaleznosci od
rodzaju zabrudzenia) za pomocg niskoobrotowej pojedynczej szczotki z czerwong
nakfadka.

W razie koniecznosci przywréci¢ pozadany potysk za pomoca systemu do polerowania w
sprayu. Predkos¢ urzgdzenia i rodzaj detergentu/srodka konserwujgcego nalezy wybrac
w zaleznosci od stopnia zabrudzenia i pozgdanego potysku. Prosimy sprawdzi¢ opis tych
czynnosci w Artigo Spa.

Ostrzezenia

W wiekszoéci przypadkow powyzsze procedury utrzymania czystosci powinny
wystarczy¢ do zapewniania jak najlepszego wygladu wykfadziny. Jednakze w miejscach,
w ktérych spodziewane jest bardzo duze natezenie ruchu nalezy zastosowac
metalizowang emulsje. Po wstepnym czyszczeniu, na catkowicie czystg i suchg
posadzke mozna nanie$¢ warstwe srodka polerujgcego (o pozgdanym stopniu potysku)
za pomocg aplikatora. Natozy¢é rownomiernie i cienko pierwszg warstwe srodka
polerujgcego na catg posadzke i pozostawi¢ do wyschniecia na 30-40 minut; po
wyschnieciu pierwszej warstwy natozy¢ drugg w kierunku prostopadtym do pierwszej. Po
catkowitym wyschnieciu drugiej warstwy (na ogét po 2 godzinach) posadzka nadaje sie
do ponownego uzytku.

Wszystkie produkty do czyszczenia i konserwaciji nalezy stosowac scisle wedtug zalecen
ich producentow.

Nie nalezy stosowaé skoncentrowanego srodka do odttuszczania/usuwania substancji na
wykfadzinach ze wzmocnieniem PRO; w razie koniecznosci nalezy uzy¢ lekko
alkalicznego detergentu.

Nie nalezy wykonywaé zadnych czynnosci czyszczgcych w bezposrednim Swietle
stonecznym celem nie dopuszczenia do wyschniecia zabrudzonego ptynu przed jego
usunieciem, gdyz moze to powodowac plamy na wykfadzinie.

Nalezy unika¢ stosowania na szczotkach naktadek Scierajgcych (niebieskich, zielonych,
brgzowych i czarnych). Naktadek niebieskich/zielonych mozna uzywac wytgcznie do
usuwania starych warstw $rodka polerujgcego, jezeli byt on stosowany.

Koétka pod krzestami i/lub innymi meblami muszg by¢ migkkie, typu W wedtug EN 12529.

Uwagi

Niniejsze zalecenia odnoszg sie¢ wytgcznie do wyktadzin ze wzmocnieniem ARTIGO PRO.
W przypadku innych wyktadzin prosimy zapoznac sie z dotyczgcg ich dokumentacjg
techniczna.



Czyszczenie i konserwacja wykladzin kauczukowych Artigo TXL (Granito
Elastic, Zero.4, BS Classic, BS Strong, Zeus )

Woulkanizowane wzmochienie powierzchni wyktadzin TXL sprawia, ze sg one o wiele mniej
porowate niz tradycyjne wyktadziny kauczukowe, dzieki czemu sg one bardziej odporne na
zabrudzenia i fatwiejsze do utrzymania w czystosci.

W miejscach o niskim natezeniu ruchu, ktére sg regularnie czyszczone pojedynczg szczotka,
warstwa TXL eliminuje konieczno$¢ stosowania tradycyjnej warstwy $rodka polerujgcego.

Wymagane jest zamontowanie skutecznego systemu wycieraczek stanowigcego pasywng
bariere dla brudu, np. mat i kratek, celem zmniejszenia ilosci wnoszonego brudu, piachu i
wilgoci do miejsc, w ktorych zamontowana jest wyktadzina.

Po zakonczeniu instalacji podtoge nalezy zabezpieczy¢ folig ochronng celem uniknigcia
niepotrzebnych uszkodzenh podczas montazu dalszego wyposazenia i mebli lub
wykonywania innych prac.

Nalezy zawsze wyposazaé nogi mebli w miekkie podktadki ochronne, aby unikng¢ zadrapah.
Podkfadki ochronne muszg by¢ odpowiedniego rozmiaru, aby zapewnic roziozenie
obcigzenia na wiekszej powierzchni.

Wstepne czyszczenie po montazu

» Usuna¢ wszystkie luzne $mieci, pyt i ewentualne resztki piasku miottg lub odkurzaczem.
Przypadek | — miejsca o niskim natezeniu ruchu, ktére bedg regularnie czyszczone
pojedynczg szczotka:

*  Wyczysci¢ posadzke niskoobrotowg pojedynczg szczotkg z lekko Scierajgcg naktadkg
(czerwong w skali 3M) z neutralnym detergentem badz lekko alkalicznym (w zaleznosci
od rodzaju zabrudzenia). Odkurzy¢é na mokro, wyptukac i pozostawi¢ do wyschniecia.

» Jezeli wymagany jest potysk mozna uzy¢ sprayu do polerowania i wysokoobrotowego
urzgdzenia z odpowiednig naktadkg. Prosimy sprawdzi¢ opis tych czynnosci w Artigo Spa.

Przypadek Il — we wszystkich pozostatych miejscach:

* Umyc¢ posadzke lekko alkalicznym detergentem za pomocg niskoobrotowej pojedynczej
szczotki z naktadkg czerwong (w skali 3M). Odkurzy¢ na mokro, wyptukac kilka razy
celem usuniecia wszelkich pozostatosci detergentu i pozostawi¢ do wyschniecia.

» Na catkowicie czystg i suchg posadzke mozna nanie$¢ warstwe srodka polerujgcego (o
pozgdanym stopniu potysku) za pomocg aplikatora. Natozy¢ rownomiernie i cienko
pierwszg warstwe $rodka polerujgcego na catg posadzke i pozostawi¢ do wyschniecia na
30-40 minut; po wyschnieciu pierwszej warstwy natozy¢ drugg w kierunku prostopadtym
do pierwszej. Po catkowitym wyschnieciu drugiej warstwy (na ogét po 2 godzinach)
posadzka nadaje sie do ponownego uzytku.

Codzienne utrzymywanie czystosci

» Usuna¢ z posadzki kurz, brud i plamy.

» Zamies¢ posadzke miotlg i wilgotnym mopem z mikrowtokien lub odkurzy¢ odkurzaczem.
Na wiekszych powierzchniach zaleca sie stosowanie urzgdzenia kombi z neutralnym
detergentem.

- Slady zabrudzen i plamy usuwaé neutralnym lub lekko alkalicznym detergentem
(rozcienczonym zgodnie z zaleceniami producenta).



Regularne utrzymywanie czystosci

Nalezy zapewni¢ codzienne utrzymywanie posadzki w czystosci myjgc jg wodg z neutralnym
detergentem.

My¢ posadzke neutralnym detergentem za pomocg mopa lub urzgdzenia kombi na
wiekszych powierzchniach.

Opcjonalnie mozna rowniez przeprowadza¢ okresowe czyszczenie i konserwacje na
sucho (czyszczenie sprayem/polerowanie sprayem) stosujgc urzgdzenie obrotowe z
odpowiednimi naktadkami. Predko$¢ urzgdzenia i rodzaj detergentu/srodka
konserwujgcego nalezy wybraé¢ w zaleznosci od stopnia zabrudzenia i pozgdanego
potysku. Prosimy sprawdzi¢ opis tych czynnosci w Artigo Spa.

Okresowe utrzymywanie czystosci

Gdy standardowe utrzymywanie czystosci nie usuwa w petni zabrudzen, zaleca sie gtebsze
czyszczenie celem przywrocenia pierwotnego wygladu wyktadziny.

Czyscic¢ posadzke neutralnym detergentem badz lekko alkalicznym (w zaleznosci od
rodzaju zabrudzenia) za pomocg niskoobrotowej pojedynczej szczotki z czerwong
naktadkg. Odkurzy¢ na mokro, wyptukac¢ i pozostawi¢ do wyschniecia.

Jezeli na posadzke uprzednio natozono srodek polerujgcy, zaleca sie umycie posadzki
mopem i srodkiem do mycia z woskiem; srodek ten jednocze$nie myje i konserwuje
posadzke pozostawiajgc cienkg warstwe srodka polerujgcego, ktory wzmachia potysk i
wydtuza trwatosc pierwotnej warstwy srodka polerujgcego.

W razie koniecznosci przywréci¢ pozadany potysk za pomoca systemu do polerowania w
sprayu. Predkos¢ urzgdzenia i rodzaj detergentu/$rodka konserwujgcego nalezy wybraé
w zaleznosci od stopnia zabrudzenia i pozgdanego potysku. Prosimy sprawdzi¢ opis tych
czynnosci w Artigo Spa.

Konserwacja

Nalezy jg wykonac, jezeli na posadzke zostata natozona warstwa $rodka polerujgcego, ktéra
zostata uszkodzona i nie daje sie juz diuzej utrzymac za pomocg powyzszego procesu
utrzymywania czystosci.

Umy¢ wykfadzine roztworem detergentu do odttuszczania rozcienczonego w gorgcej
wodzie za pomocg niskoobrotowej pojedynczej szczotki z naktadkg zielong (w skali 3M).
Odkurzy¢ na mokro, wyptukac kilka razy celem usuniecia wszelkich pozostatosci
detergentu i pozostawi¢ do wyschniecia.

Na catkowicie czystg i suchg posadzke mozna nanies¢ warstwe srodka polerujgcego (o
pozgdanym stopniu potysku) za pomocg aplikatora. Natozy¢ rownomiernie i cienko
pierwszg warstwe $rodka polerujgcego na catg posadzke i pozostawi¢ do wyschniecia na
30-40 minut; po wyschnieciu pierwszej warstwy natozy¢ drugg w kierunku prostopadtym
do pierwszej. Po catkowitym wyschnieciu drugiej warstwy (na ogét po 2 godzinach)
posadzka nadaje sie do ponownego uzytku.

Ostrzezenia

Wszystkie produkty do czyszczenia i konserwacji nalezy stosowac $cisle wedtug zalecen
ich producentow.

Nie nalezy wykonywac¢ zadnych czynnosci czyszczgcych w bezposrednim Swietle
stonecznym celem nie dopuszczenia do wyschniecia zabrudzonego ptynu przed jego
usunieciem, co moze spowodowac plamy na wyktadzinie.



Nalezy unika¢ stosowania na szczotkach naktadek scierajgcych (niebieskich, zielonych,
brgzowych i czarnych). Nakfadek niebieskich/zielonych mozna uzywaé¢ wytgcznie do
usuwania starych warstw srodka polerujgcego, jezeli byt on stosowany.

Kotka pod krzestami i/lub innymi meblami muszg by¢ miekkie, typu W wedtug EN 12529.

Uwagi

Prawidtowy i petny program utrzymywania czystosci pozwoli klientowi ograniczy¢
czynnosci konserwacyjne obejmujace stosowanie srodkéw odttuszczajgcych i naktadanie

nowego srodka polerujgcego.
Niniejsze zalecenia odnoszg sie wytgcznie do wyktadzin ze wzmocnieniem ARTIGO TXL.

W przypadku innych wykfadzin prosimy zapozna¢ sie z dotyczgca ich dokumentacjg
techniczna.



Czyszczenie i konserwacja wykfadzin kauczukowych Artigo Standard

Wymagane jest zamontowanie skutecznego systemu wycieraczek stanowigcego pasywng
bariere dla brudu, np. mat i kratek, celem zmniejszenia ilosci wnoszonego brudu, piachu i
wilgoci do miejsc, w ktérych zamontowana jest wyktadzina.

Po zakonczeniu instalacji podtoge nalezy zabezpieczy¢ folig ochronng celem unikniecia
niepotrzebnych uszkodzenh podczas montazu dalszego wyposazenia i mebli lub
wykonywania innych prac.

Nalezy zawsze wyposazaé nogi mebli w miekkie podkfadki ochronne, aby unikngé¢ zadrapanh.
Podktadki ochronne muszg by¢ odpowiedniego rozmiaru, aby zapewnic roztozenie
obcigzenia na wigkszej powierzchni.

Wstepne czyszczenie po montazu

* Usunag¢ wszystkie luzne $mieci, pyt i ewentualne resztki piasku miottg lub odkurzaczem.

* Umy¢ posadzke lekko alkalicznym detergentem za pomocg niskoobrotowej pojedynczej
szczotki z naktadkg czerwong (w skali 3M). Odkurzy¢ na mokro, wyptukac kilka razy
celem usuniecia wszelkich pozostatosci detergentu i pozostawi¢ do wyschniecia.

* Na catkowicie czystg i suchg posadzke mozna nanies¢ warstwe srodka polerujgcego (o
pozgdanym stopniu potysku) za pomocg aplikatora. Natozy¢ rownomiernie i cienko
pierwszg warstwe $rodka polerujgcego na catg posadzke i pozostawi¢ do wyschniecia na
30-40 minut; po wyschnieciu pierwszej warstwy natozy¢ drugg w kierunku prostopadtym
do pierwszej. Po catkowitym wyschnieciu drugiej warstwy (na ogot po 2 godzinach)
posadzka nadaje sie do ponownego uzytku.

Codzienne utrzymywanie czystosci

* Usuna¢ z posadzki kurz, brud i plamy.

» Zamiesc posadzke miotlg i wilgotnym mopem z mikrowtokien lub odkurzy¢ odkurzaczem.
Na wiekszych powierzchniach zaleca sie stosowanie urzgdzenia kombi z neutralnym
detergentem.

« Slady zabrudzen i plamy usuwaé neutralnym lub lekko alkalicznym detergentem
(rozcienczonym zgodnie z zaleceniami producenta).

Regularne utrzymywanie czystosci

Nalezy zapewni¢ codzienne utrzymywanie posadzki w czystosci myjgc jg wodg z neutralnym
detergentem.

* My¢ posadzke neutralnym detergentem za pomocg mopa lub urzgdzenia kombi na
wiekszych powierzchniach.

* Opcjonalnie mozna réwniez przeprowadzaé okresowe czyszczenie i konserwacje na
sucho (czyszczenie sprayem/polerowanie sprayem) stosujac urzadzenie obrotowe z
odpowiednimi naktadkami. Predko$¢ urzgdzenia i rodzaj detergentu/srodka
konserwujgcego nalezy wybra¢ w zalezno$ci od stopnia zabrudzenia i pozgdanego
potysku. Prosimy sprawdzi¢ opis tych czynnosci w Artigo Spa.

Okresowe utrzymywanie czystosci

Gdy standardowe utrzymywanie czystosci nie usuwa w petni zabrudzen, zaleca sie gtebsze
czyszczenie celem przywrdcenia pierwotnego wygladu wyktadziny.



Czysci¢ posadzke neutralnym detergentem badz lekko alkalicznym (w zaleznosci od
rodzaju zabrudzenia) za pomocg niskoobrotowej pojedynczej szczotki z czerwong
naktadkg. Odkurzy¢ na mokro, wyptukac i pozostawi¢ do wyschniecia.

Zaleca sie umycie posadzki mopem i srodkiem do mycia z woskiem; srodek ten
jednoczesnie myje i konserwuje posadzke pozostawiajgc cienkg warstwe srodka
polerujgcego, ktéry wzmacnia potysk i wydtuza trwato$¢ pierwotnej warstwy srodka
polerujgcego.

W razie koniecznosci przywréci¢ pozadany potysk za pomoca systemu do polerowania w
sprayu. Predkos¢ urzgdzenia i rodzaj detergentu/srodka konserwujgcego nalezy wybrac
w zaleznosci od stopnia zabrudzenia i pozgdanego potysku. Prosimy sprawdzi¢ opis tych
czynnosci w Artigo Spa.

Konserwacja

Nalezy jg wykonag, jezeli warstwa ochronna zostata uszkodzona i nie daje sie juz dtuzej
utrzymac za pomocg powyzszego procesu utrzymywania czystosci.

Umy¢ wykfadzine roztworem detergentu do odttuszczania rozcienczonego w goracej
wodzie za pomocg niskoobrotowej pojedynczej szczotki z naktadkg zielong (w skali 3M).
Odkurzy¢ na mokro, wyptukac kilka razy celem usuniecia wszelkich pozostatosci
detergentu i pozostawi¢ do wyschniecia.

Na catkowicie czystg i suchg posadzke mozna nanies¢ warstwe srodka polerujgcego (o
pozgdanym stopniu potysku) za pomocg aplikatora. Natozy¢ rownomiernie i cienko
pierwszg warstwe srodka polerujgcego na catg posadzke i pozostawi¢ do wyschniecia na
30-40 minut; po wyschnieciu pierwszej warstwy natozy¢ drugg w Kierunku prostopadiym
do pierwszej. Po catkowitym wyschnieciu drugiej warstwy (na ogot po 2 godzinach)
posadzka nadaje sie do ponownego uzytku.

Ostrzezenia

Wszystkie produkty do czyszczenia i konserwacji nalezy stosowac $cisle wedtug zalecen
ich producentow.

Nie nalezy wykonywaé¢ zadnych czynnosci czyszczgcych w bezposrednim Swietle
stonecznym celem nie dopuszczenia do wyschniecia zabrudzonego ptynu przed jego
usunieciem, co moze spowodowac plamy na wykfadzinie.

Nalezy unika¢ stosowania na szczotkach naktadek scierajgcych (niebieskich, zielonych,
brgzowych i czarnych). Naktadek niebieskich/zielonych mozna uzywac wytgcznie do
usuwania starych warstw srodka polerujgcego, jezeli byt on stosowany.

Kotka pod krzestami i/lub innymi meblami muszg by¢ miekkie, typu W wedtug EN 12529.

Uwagi

Prawidiowy i petny program utrzymywania czystosci pozwoli klientowi ograniczy¢
czynnosci konserwacyjne obejmujgce stosowanie srodkow odttuszczajgcych i naktadanie
nowego srodka polerujgcego.

Niniejsze zalecenia odnoszg sie wytgcznie do wyktadzin z wykonczeniem ARTIGO
STANDARD. W przypadku innych wyktadzin prosimy zapoznac sie z dotyczgcg ich
dokumentacjg techniczna.



Najczestsze problemy zwigzane z utrzymywaniem czystosci i konserwacja
Odbarwienia

* Powoduje je zanieczyszczenie urzgdzen czyszczgcych chlorem zawartym w wodzie lub
podobnymi substancjami. Nalezy gruntownie wyczysci¢ posadzke lub jg wymienic.

Ciemnienie lub zé6tkniecie wykiadziny

* Powoduje je nagromadzenie brudnego wosku. Nalezy sprawdzi¢, czy srodek do
konserwacji posadzki jest prawidtowo stosowany i przeprowadzi¢ proces konserwaciji
rozpoczynajgc od usuniecia srodka polerujgcego.

Nadmierne wystepowanie zadrapan na wyktadzinie

* Nieskuteczny system wycieraczek. Nalezy poprawi¢ lub powiekszy¢ system.

Ttuste plamy na warstwie srodka polerujacego

» Gruntowne czyszczenie nie byto catkowicie skuteczne. Nalezy przeprowadzi¢ od
poczatku konserwacje po usunieciu srodka polerujgcego.

Biate plamy na warstwie srodka polerujgcego

* Warstwa ochronna miata stycznos¢ ze srodkami zawierajgcymi alkohol. Nalezy
przeprowadzi¢ od poczgtku konserwacje po usunieciu srodka polerujgcego.

Naktadki do urzadzen czyszczacych — stosowanie na wyktadzinach elastycznych

Klasyfikacja na podstawie kodéw 3M

niebieskie lub zielone czerwone

brgzowe z6ttozielone

szare Z0ite

czarne biate

mocniej SCIERAJACE stabiej SCIERAJACE

Naktadka do wysokoobrotowych urzgdzen czyszczgco-polerujgcych

Naktadka kremowa

Posrednie wiasciwosci Scierajgce (pomiedzy naktadkami zottymi i biatymi).
Do stosowania z systemami wysokoobrotowymi i ultra wysokoobrotowymi.




